Montageanweisung fur ebenerdige Standardterrassen

Damit Sie lange Freude an ihrer Terrasse haben mdéchten wir lhnen einige wichtige Informationen fiir eine geeignete
Konstruktion fir normale ebenerdige Terrassen geben. Es gibt viele weitere Mdglichkeiten die zu einem vom Material
aber auch vom Klima und den értlichen Begebenheiten abhdngen. Besondere Anforderungen missen insbesondere
bei Grol3projekten, Schwimmingpools, Dachterrassen und Balkonen bedingt z.B. durch die Gebdudehdhe, den Brand-
schutz sowie Windlasten und Grofte und Geometrie der Flachen beachtet werden.

Fir eine erfolgreiche Montage beachten Sie bitte immer unsere Montageanleitung und halten sich bei der Planung und
Ausfiuhrung an die 6rtlichen Bauvorschriften und Begebenheiten. Beachten Sie auch alle bekannten Regelwerke wie z.
B. ,Fachregeln 02 BDZ" und die Broschiire ,Terrassen- und Balkonbelage vom GD-Holz* sowie die Regelwerke fir die
Gebaudeabdichtung und Anschlisse der DIN 18531 und DIN 18533. In der Schweiz beachten Sie zusatzlich die kan-
tonalen Bauvorschriften und Vorgaben der ABB sowie der giiltigen SIA Normen und die Lignum Broschuire , Terrassen-
belage aus Holz“. Bei statisch belasteten Flachen, wie z.B. Balkonen und aufgestanderten Terrassen missen zusatzli-
che Konstruktionen und Materialen fur die statische Absicherung verwendet werden da keine abZ oder ETA fiir diese
Anwendung der Millboard Terrassendielen vorliegt.

Bei Abweichungen zu den Angaben der Montageanleitungen und Regelwerke muss die Konstruktion mit dem Planer
und dem Hersteller abgestimmt werden.

Um eine Beschadigung der Materialien zu verhindern, sollte die Ware von der Lieferung bis zur und wahrend der Mon-
tage immer geschitzt gelagert werden. Bei der Lagerung der Dielen sollten immer Oberseite auf Oberseite liegen da
die Unterseite rauer ist und dadurch die Oberseite beschadigen kann. Ziehen Sie keine Dielen Uiber die anderen Dielen
da es sonst evtl. zu Kratzern kommen kann.

Eine Verlegung der Terrassendielen sollte nicht bei Aufentemperaturen < 5 °C erfolgen. Damit die Verschraubung auf
der Lastane-Oberflache kaum sichtbar ist, sollte moglichst eine Oberflachentemperatur von > 10 °C vorhanden sein.

Wissenswertes fiir die Planung und Ausfiihrung

Bei bereits gepflasterten alten Terrassen sollte zunachst Gberpriift werden, ob ein ausreichendes Gefalle bzw. Wasser-
ablauf sichergestellt werden kann. Wenn nicht, sollten einige Steine entfernt werden, damit ein Versickern bzw. eine
schnelle Wasserabfiihrung mdglich ist.

Ausrichtung, Gefélle und Abgrenzung zu angrenzenden Fldchen

Die Ausrichtung von Terrassendielen sollte méglichst rechtwinklig zur Hauptlaufrichtung erfolgen. Dadurch wird die
Rutschsicherheit verbessert. Die Optik von Terrassen ist stark von der Verlegerichtung der Dielen abhangig. Grund-
satzlich sollte bei Terrassen ein Gefalle von 1-2% nach den Regelwerken eingeplant werden. Bei einer Verlegung der
Dielen quer zur Fensterfront kann das Gefélle von der Mitte her nach Aufien erfolgen und die Flache fallt dann nach
links und rechts hin ab. Einfacher kann ein Gefalle vom Haus weg hergestellt werden und fallt weniger auf.
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Die Millboard Terrassendielen kénnen ohne Gefalle erstellt werden, jedoch muss mit zusatzlichen Pflege und Wartungs-
arbeiten gerechnet werden, da es zu starkerer Algen-, Moos- und Pfiitzenbildung kommen kann. Bei Schwimm- und
Naturbadern sowie bei Poolanlagen missen die Vorgaben der DGUV 207-006 und des Merkblatt DGfdB R 25.07 be-
achtet werden. Der Bauherr muss bei allen Abweichungen, wie z.B. Ausflihrung ohne ein Gefélle, auf die Abweichung
zu den Regelwerken und maoglichen Folgen bei der Nutzung schriftlich hingewiesen werden. Die Nutzungsdauer der
Millboard Terrassendielen wird bei einer Ausfiihrung ohne Gefalle nicht beeintrachtigt.

Bei jeder Terrasse sollte immer eine gute Um- und Belliftung aller Bauteile von Terrassen sowie ein ausreichender
Wasserablauf unterhalb der Dielen eingeplant werden.

Aufbau des Untergrunds

Der Untergrund fiir eine privatgenutzte Terrasse sollte aus einem wasserdurchlassigen Bodenaufbau nach DIN 18130-
1 und 18533 bestehen und ausreichend tragfahig sowie frostsicher sein. Optimal ist z.B. eine ca.15 — 20 cm starke
Tragschicht aus Kies oder Schotter (Korngrofie 0-45) ohne Bindemittel (Nutzungsklasse N1 nach der ZTV-Wegebau).
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Bild 1. Die Tragschicht sollte ca. 20 cm stark sein. Bild 2. optional kann ein Unkrautvlies verwendet werden.
Variante 1. Tragschicht mit Bettung und Betonplatten

Auf die Tragschicht von mind. 15 cm, wird eine 3-5 cm starke Bettungsschicht aus Split (2/5 mm) aufgebracht und
abgezogen. Optional kann ein wasserdurchlassiges Unkrautvlies verwendet werden, um unerwiinschten Bewuchs zu
vermeiden. Auf diesen Aufbau werden ausreichend lastenverteilende Betonplatten (z.B. Gehwegplatten 25 x 25 x 4 cm)
verlegt. Der Abstand der Gehwegplatten sollten bei privat genutzten Flachen max. 400 mm (Achsmal) in der Breite und
in Langsrichtung der Unterkonstruktion max. 600 mm (Achsmalf) betragen. Bei gewerblicher Nutzung oder bei gréfReren
Auflasten, muss das Achsmal in der Breite auf 300 mm und in Langsrichtung auf 400 mm reduziert werden.

Variante 2. Tragschicht mit VerstellfilRen

Die Tragschicht muss bei der Verwendung von VerstellfiiRen mind. 20 cm stark sein damit auf eine zusatzlich Bettungs-
schicht verzichtet werden kann. Optional kann ein wasserdurchlassiges Unkrautvlies verwendet werden, um uner-
wiinschten Bewuchs zu vermeiden. Auf diesen Aufbau werden dann die VerstellfiRen mit einem FulRdurchmesser von
ca. 20 cm aufgestellt und grob ausgerichtet. Der Abstand der VerstellfliRe sollten bei privat genutzten Flachen max. 400
mm (Achsmalfd) in der Breite und in Langsrichtung der Unterkonstruktion max. 600 mm (Achsmal}) betragen. Bei ge-
werblicher Nutzung oder bei gréReren Auflasten, muss das Achsmal in der Breite auf 300 mm und in Langsrichtung
auf 400 mm reduziert werden. Nach der Befestigung der VerstellfiiRe an der Unterkonstruktion kann die komplette
Unterkonstruktion in der Hohe ausgerichtet werden. Erfahrungsgeman ist mit der Variante 2 eine einfachere und schnel-
lere Ausrichtung der Konstruktion mdglich

Bild 3. Eine Steinumrandung verhindert z.B. das Einwachsen des Rasens zwischen die Terrassendielen.
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Bei ebenerdigen Terrassen sollte eine Umrandung mit Steinen oder Stahlkanten als Abgrenzung z.B. zur Rasen- oder
Steinflache erfolgen. Dadurch wird ein Einwachsen des Rasens zwischen die Terrassendielen verhindert. Wenn die
Terrasse oberhalb der angrenzenden Flachen erstellt wird, sollte z.B. die Steinumrandung ca. 5 cm Uber die Terrassen-
flache Uberstehen damit ein Rasenmahen ohne Beschadigung der Millboard-Terrasse mdglich ist.

Unterkonstruktion

Fir die Unterkonstruktion sollte vorwiegend unsere Plas-Pro Unterkonstruktion in Verbindung mit der Durafix
Schraube 4,5 x 60 eingeplant werden. Alternativ kénnen Hartholzunterkonstruktion aus z.B. Bangkirai 45 x 70 mm oder
Thermoholz Kiefer 42 x 68 mm (Dauerhaftigkeitsklasse mind. DC 2) eingesetzt werden. Es durfen bei Hartholz nur 45
mm lange Durafix Schrauben verwendet werden. Aluminium-Unterkonstruktion dirfen nicht verwendet werden da die
Durafix Schraube dafir nicht geeignet ist.

Schneiden Sie die Unterkonstruktion rechtwinklig auf die bendtige Lange zu. Bei der Verwendung der Plas-Pro Unter-
konstruktion missen Langen Uber 2,40 m mit 2 Unterkonstruktion hergestellt werden. Dazu kdnnen die 2 Langen mit
z.B. Metallplatten (Nagelplattenverbindern) in der Lange gestoRen und mit Edelstahlschrauben befestigt werden. Wenn
der Stol3 der Unterkonstruktion genau auf einem Verstellful? liegt, konnen beide Teile der Unterkonstruktion mit der
Lasche vom Verstellfuld verschraubt werden. Die kiirzesten Langen der Unterkonstruktionen missen immer auf mind.
2 VerstellfuRen oder Betonplatten aufliegen.
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Bild 4 + 5. Die Verbindung von 2 Unterkonstruktion kann mit Metallplatten und Edelstahlschrauben hergestellt werden.

Nachdem Sie die benétigten Langen der Unterkonstruktion zusammengeschraubt haben, kénnen die VerstellfiRe an
die Unterkonstruktion geschraubt werden. Grundsatzlich muss die Unterkonstruktion immer als Rahmenkonstruktion
ausgebildet werden. Die Verstellfile missen mit einem Abstand von max. 600 mm (Achsmaf}) an der Unterkonstruktion
verschraubt werden und die Enden der Unterkonstruktionen sollten max. 5 cm Uber die VerstellfufRe Uberstehen.

ung der Unterkonstruktion
nkeln und Edelstahlschraub n

Bild 6 + 7. An den 2 dul3eren Unterkonstruktionen werden mit Winkeln die vordere und hintere Unterkonstruktion befestigt.

Stellen Sie zuerst die 2 duferen Unterkonstruktion mit einem Abstand von max. 80 mm zu der Steinumrandung auf
(Bild 6). Danach befestigen Sie die vordere und hintere Unterkonstruktion an den 2 duReren Unterkonstruktionen mit
handelsiiblichen Metallwinkel z.B. 40 x 50 x 50 und Edelstahlschrauben. Die vordere und hintere Unterkonstruktion
bendtigen normalerweise keine zusatzlichen Verstellfulie auler wenn héhere Lasten auf der Kante zu erwarten sind.
Halten Sie zur Hauswand und zur vorderen Steinumrandung mind. 15 - 20 mm Abstand ein (Bild 11).

Befestigen Sie anschliellend zuerst an den weiteren Unterkonstruktionen die VerstellfilRe (Bild 8). Die Unterkonstruktion
sollten bei privat genutzten Flachen max. 400 mm (Achsmal}) zueinander haben und bei gewerblicher Nutzung oder
bei gréReren Auflasten, muss das Achsmall auf 300 mm reduziert werden (Bild 10). Bei einer diagonalen Verlegung
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der Dielen mussen die Achsabstande der Unterkonstruktion auf 300 mm fur private genutzte Terrassen und auf 240
mm bei allen anderen Nutzungen und hdoheren Belastung reduziert werden.

téhlschrauben 5x90

Bild 8. Der Abstand der Verstellfiile hdngt von der Nutzung ab. Bild 9. Die Querstiicke kbnnen mit Winkeln befestigt werden oder
durch die léngslaufende Unterkonstruktion geschraubt werden.

Zwischen den Unterkonstruktionen muissen zur Aussteifung und Stabilitat der kompletten Terrassenkonstruktion pro
Feld immer 2 kurze Querstlicke eingebaut werden. Die Befestigung der Querstiicke kann mit einer direkten Verschrau-
bung durch die langslaufende Unterkonstruktion erfolgen oder auch mit Metallwinkeln (Bild 9). Bohren Sie die Unter-
konstruktion bei der direkten Verschraubung grof3er vor.

Bei gréfReren Flachen miussen an den Langsstolien der Millboard Terrassendielen immer 2 Unterkonstruktion verwendet
werden (Bild 10). Der Abstand zwischen den 2 Unterkonstruktionen sollte ca. 50 - 100 betragen. Dazu missen die
VerstellfilRe versetzt an den Unterkonstruktionen angeordnet werden. Zusatzlich sollten 2 kurze Unterkonstruktionen
eingebaut werden, damit wird eine gleichmafige Fuge bei der Dielenverlegung sichergestellit.

Die doppelte Unterkonstruktion muss so eingeplant werden das die kiirzesten Terrassendielen spater immer auf mind.
3 Unterkonstruktionen aufliegen. Mit der Ausfiihrung einer doppelten Unterkonstruktionen bei kiirzeren Flachen kann
der Verschnitt auch optimiert werden und kirzere Abschnittlangen verwendet werden.

ung der Unterkonstruktion
Winkeln und Edelstahlschra

Bild 10. Bei gro3en Flachen sind an Lédngensté3en der Millboard Terrassendielen immer 2 Unterkonstruktionen einzuplanen.

Hinweis zum Aufbau des Untergrund Variante 1: Bei einer Verlegung der Unterkonstruktion auf Betonplatten, kann
auf die Querstlicke verzichtet werden, wenn jede Unterkonstruktion mind. 3-mal (Vorne - Mitte - Hinten) auf den Beton-
platten verschraubt wird. Zwischen der Unterkonstruktion und den Betonplatten sollten entsprechende Gummigranulat
Pads oder Justierkeile fir den Hohenausgleich fest eingebaut werden.
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Bild 11. Durch die Gré3e der Bodenplatte von den VerstellfiilRen ca. 200 mm, wird der Abstand der Unterkonstruktion zu der Stei-
numrandung definiert und sollte max. 80 mm betragen. Zur Hauswand und festen Bauteilen (z.B. Steinumrandung) 15 — 20 mm

e | |
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Bild 12. Schematische Darstellung fiir eine ausgesteifte Rahmenkonstruktion mit VerstellfiiBen auf einer Tragschicht mit Schotter

KorngréBRe 0-45 und einem zusétzlichen wasserdurchldssigen Unkrautvlies.
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Ausfiihrung von LangenstéBen

Bei groRen Terrassenflachen oder auch um bei kleineren Flachen den Verschnitt zu optimieren, kann es erforderlich
sein Terrassendielen in der Lange zu stoRen. Es sollte unbedingt darauf geachtet werden das die kiirzesten Langen
der Terrassendielen immer auf mind. 3 Unterkonstruktionen aufliegen. Alle Terrassendielen sind rechtwinklig an beiden
Enden zu kappen und sollten mit einer kleinen Rundung oder Fase versehen werden. Die Millboard Terrassendielen
kénnen produktionsbedingt eine zulassige Toleranz von +/-2 mm aufweisen. Wenn maoglich sollten die Terrassendielen
entsprechend sortiert werden damit evitl. vorhandene Toleranzen sich ausgleichen. Die sichtbaren Schnittkanten der
Terrassendielen kénnen mit dem farblich passenden ,,Touch UP Coating“ behandelt werden.

LangenstoRe mussen immer auf 2 Unterkonstruktionen mit einer offenen Fuge hergestellt werden. Der Abstand zwi-
schen den Unterkonstruktion sollte ca. 50 — 100 mm betragen (Bild 10). Bei der Verlegung muss mit einer Fuge von
mind. 5 mm am Sto3 gearbeitet werden (Stand der Technik). Geringere Fugenabstédnde von mind. 2 mm, kdnnen mit
Millboard Terrassendielen ausgefiihrt werden, ohne dass die Garantie und Nutzungsdauer davon beeintrachtigt wird.
Mit dem Bauherrn sollte die genaue Ausfiihrung besprochen werden.

Die Terrassendielen sollten an den Stof3fugen nicht mehr als ca. 50 mm Uber den aulerste Unterkonstruktion iberste-
hen damit keine Stolperstellen entstehen kénnen.

Bild 13. Terrassendielen kénnen auf 2 Unterkonstruktion in der Ldnge mit offenen Fugen gestofen werden.
Befestigung der Terrassendielen

Verwenden Sie fiir die Befestigung der Millboard Terrassendielen nur die Durafix Schraube® und keine Fremdprodukte
oder verdeckte Befestigungssysteme. Es sollte auch immer die erforderliche Korrosionswiderstandsklasse (CRC) be-
rucksichtigt werden, das gilt insbesondere in Strandn&he und bei Schwimm-, Badeteichen sowie bei Schwimmingpools.

Detail A

Detail A

ca. 30 mm
ca.30 mm ca.30 mm
Y Einschraubtiefe ca. 5-6 mm

_L Einschraubtiefe ca. 5-6 mm

Schnittkante kann mit ,Touch UP Coating” behandelt werden

Bild 14. Die Durafix Schrauben® missen ca. 5 - 6 mm tief eingedreht werden und zur Langskante der Dielen ca. 30 mm Abstand
haben.
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Bei der Befestigung der Millboard Terrassendielen mit den Durafix Schraube® ist ein Vorbohren nicht erforderlich. Die
Dielen sollten beim Verschrauben fest auf die Unterkonstruktion gedrtickt oder mit Hilfe von Zwingen gegen Verrutschen
gesichert werden. Der Abstand zur Langskante soll ca. 30 mm betragen (Bild 14) und zu den Dielenenden mind. 20 —
25 mm. Wenn die Unterkonstruktion mit Verstellfif3en ausgefiihrt werden, stehen die Dielen weiter iber jedoch sollte
die Verschraubung dann max. 100 mm bis zum Dielenende betragen. Bei groReren Uberstdnden miissen zusétzlich
Unterkonstruktionen eingebaut werden, die nur an den Dielen befestigt werden und nicht auf dem Boden aufliegen.

Jede Terrassendiele muss mit mind. 2 Schrauben auf der Unterkonstruktion fixiert werden. Beim Verschrauben sollte
mit niedriger Drehzahl gearbeitet werden. Verwenden Sie flr die Verschraubung geeignete Vorsatze fiir Akkuschrauber
zur Tiefenregulierung der Schrauben (Bild 15).

Die Durafix Schrauben®werden ca. 5 — 6 mm tief unter die Lastane® Oberflache einge-
dreht. Vor dem Verarbeiten sollten die Schrauben mit einem handelsiblichen Silikon Spray
eingespriiht werden. Damit wird eine bessere Oberflache erzielt, wenn die Schraube durch
das Lastane® mit geringer Drehzahl eingedreht wird. Dadurch entsteht ein schmales, fast \ :
unsichtbares Loch. Durch die Bewitterung fallen diese kleinen Lécher immer weniger auf. '

Wenn die Schrauben nicht tief genug eingedreht werden, sind die Schraubpunkte spater Bild 15. Vorsatze fir eine
noch mehr sichtbar. Ein Nachtragliches Versenken ist nur begrenzt mdéglich. gleichmiRige Schraubentiefe

Abstande der Terrassendielen

Nachdem die erste Terrassendiele auf allen Unterkonstruktion verschraubt wurde, kénnen Sie die weiteren Dielen mit
min. 4 mm Fugenabstand verlegen. Mit handelsiiblichen Abstandshaltern kénnen Sie geleichmaflige Fugen sicherstel-
len. Mit speziellen Spannvorrichtungen oder Spanngurten kénnen mehrere Dielen ausgelegt und fixiert werden und so
lasst sich ein gleichmaRiges Fugenbild erzielen. Kontrollieren Sie zwischendurch immer mal den Abstand zur Vorder-
kante der Unterkonstruktionen und verandern Sie bei Bedarf die Fugenabstande geringfligig. So kdnnen Sie vermeiden,
dass die vordere Diele auf Breite geschnitten werden muss. Die vorderste Diele sollte ca. 10 - 15 mm Abstand zu festen
Bauteilen oder Gebaudeteilen haben damit eine ausreichende Belliftung unterhalb des Belages sichergestellt ist.

Anschliisse an Fenster und Tiiren

Bild 16. Entwésserungsroste bzw. Rinnen miissen bei geringeren Austrifth6hen < 150 mm eingebaut werden.

Bei nicht Gberdachten Terrassen muss an Turen und Fenstern geprift werden ob eine zusatzliche Entwasserungsrinne
erforderlich ist. Dies ist dann notwendig, wenn die Terrasse nicht mind. 150 mm tiefer liegt. Ein Absenken auf 50 mm
ist moglich, wenn geeignete Entwassrungssysteme eingebaut werden. Bei einer barrierefreien Ausfihrung z.B. auf
demselben Niveau der dahinter liegenden Wohnraume, kdnnen zusatzliche Mallnahmen erforderlich sein die schon bei
der Planung beachtet werden mussen. ,,Bei einer Ausfiihrung ohne Regenrinne oder Entwédsserungsrost auf dem
Niveau des dahinterliegenden Wohnrdume, miissen bei Starkregen und Schnee geeignete MaBnahmen ergrif-
fen werden, damit keine Feuchtigkeit in das Gebédude eindringen kann®“.
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Weitere wichtige Informationen

Fir Terrassen bei groReren Flachen sowie in 6ffentlichen Bereichen mussen zuséatzliche Anforderungen bei der Mon-
tage und Planung berilcksichtigt werden die nicht mit dieser Montageanleitung abgedeckt werden kénnen. Bei Bedarf
muss mit dem Hersteller Riicksprache gehalten werden bzw. eine Freigabe fiir die Anderung angefordert werden.

Beachten Sie bei der Verarbeitung der Millboard Terrassendielen die gesetzlichen Vorgaben der Unfallverhitungsvor-
schriften und tragen geeignete Kleidung sowie Handschuhe, Staubmasken und Schutzbrillen beim Zuschnitt der Dielen.

Bei der Verlegung der Dielen sollten Sie auf farbliche Unterschiede achten. Produktionsbedingt konnen in einzelnen
Chargen gelegentlich leichte Farbunterschiede vorkommen, die durch Mischen in der Flache nicht mehr so stark auf-
fallen. Ebenso kénnen Farbunterschiede bei Nachlieferungen auftreten und schon bei der Bestellung sollte eine ausrei-
chende Menge flir den Verschnitt berlicksichtigt werden.

Je nach Farbton der Millboard Terrassendielen kdnnen unterschiedliche Oberflachentemperaturen auftreten. Dunklere
Farbtone werden warmer als helle Farbténe. Schon bei der Planung sollten diese Eigenschaften sowie die értlichen
Begebenheiten an jeweiligen Standort berticksichtigt werden.

Montage von Millboard Zubehor

Fur Terrassen, die nicht auf dem Niveau von Stein- und Rasenflachen verbaut werden, stehen weitere Produkte z.B.
fur die Verkleidung ,,Fascia - 16 x 146 oder fur die Umrandung das ,,Bullnose Board - 32 x 150“ mit der gerundeten
Kante zur Verfliigung. Mit dem Bullnose Board und der Fascia Verkleidung kann einfach ein sauberer und optisch an-
sprechender Abschluss der Terrasse erstellt werden (Bild 17).

Uberstand ca. 10 ca. 30 mm

bis max. 40 mm |<—>|
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Zusatzliche Unterkonstruktion zur Stabilisierung
der Fascia Verkleidung montieren

T Fascia Verkleidung min. 2=4 mm
Abstand zum Untergrund

Bild 17. Befestigungsdetail Bullnose Board 32 x 150 und Fascia 16 x 146 an der Plas-Pro Unterkonstruktion.

Je nach Aufbauhéhe der Unterkonstruktion, kann die Fascia Verkleidung 16 x 146 in der Breite angepasst werden. Je
nach Aufbauhdhe sollte z.B. eine zuséatzliche Plas-Pro Unterkonstruktion zur Stabilisierung der Fascia Verkleidung mon-
tiert werden. Die Befestigung der Verkleidung an der Unterkonstruktion sollte mit den Durafix Schrauben 4,5 x 35 mm
erfolgen und die Schrauben missen ca. 5-6 mm tief versenkt werden. Achten Sie darauf das die Verkleidung span-
nungsfrei an die Unterkonstruktion befestigt wird. Zum Untergrund sollte mind. 2 — 4 mm Abstand eingehalten werden.
Optimal ist ein Abstand von ca. 10 mm damit eine gute Luftzirkulation unter den Terrassendielen sichergestellt ist.

Wenn das Bullnose Board und die Fascia Verkleidung auch fiir eine seitliche Umrandung verwendet werden soll,
mussen zusatzliche Unterkonstruktion an die Rahmenkonstruktion angeschraubt werden (Bild 18). Da bei dieser Kon-
struktion an die aulerste Unterkonstruktion keine VerstellfiRe geschraubt werden kdnnen, muss nachdem die kom-
plette Rahmenkonstruktion ausgerichtet wurde, entsprechend gekirzte Stlitzen montiert werden. Fur die Auflage der
Bullnose Board Umrandung mussen die Querstiicke und die zusatzliche Unterkonstruktion fest mit der Rahmenkon-
struktion der Terrasse verschraubt werden.
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Querstiicke zur Auflage der Bullnose
Board Umrandung

Zusatzliche Unterkonstruktion fiir
die Bullnose Board Umrandung

Senkrechte Stlitze wird unter die
zusdtzliche Unterkonstruktion geschraubt

Bild 18. Eine zusétzliche Unterkonstruktion ist fiir die Auflage der Bullnose Board Umrandung erforderlich. Die Stiitzen miissen auf
die Bauho6he der Terrasse abgestimmt sein und zusammen mit den Querstiicken und der Unterkonstruktion an der Rahmenkonstruk-
tion der Terrasse verschraubt werden.

Die Bullnose Board Umrandung wird auf Gehrung geschnitten und muss mit einem geeigneten PU-Holzkleber verklebt
werden. Alternativ kann auch eine offene Fuge von ca. 4 mm an der Gehrung eingeplant werden. Die Fascia Verkleidung
und die Bullnose Board Umrandung wird mit den Durafix Schrauben 4,5 x 60 an die Unterkonstruktion und Stitzen
angeschraubt.

|

Bild 19. Die Fascia Verkleidung und Bullnose Board Umrandung wird an die zusétzliche Unterkonstruktion geschraubt.

Erstreinigung

Nach der Montage sollten alle Millboard Terrassenflachen eine Erstreinigung bzw. Erstpflege erhalten, da sich auf der
Oberflache noch Rickstande vom produktionsbedingten Trennmittel befinden kénnen. Das gilt insbesondere fiir Uber-
dachte Flachen und bei einer Verwendung in Innenbereichen. Die Erstpflege sollte mit Wasser und Seife erfolgen.
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Reinigung und Pflege

In regelmaRigen Abstanden sollte die Terrasse kontrolliert werden und von Laub, Dreck oder anderen Ablagerungen
befreit werden. Dabei sollte auch auf die Fugen zu angrenzenden Gebauden und Bauteilen kontrolliert und gereinigt
werden. Dadurch kann die Nutzungsdauer der Terrasse verlangert werden. Mit Wasser und Seife sowie mit handelsiib-
lichen Grunbelagentferner kann einfach ein Algenbewuchs und leichte Verunreinigungen entfernt werden. Fur die Rei-
nigung sollte kein Hochdruckreiniger oder eine Dreckfrase verwendet werden.

Nutzungs- und Wartungshinweise

Bei Terrassen sollte die Feuchtebelastung immer so gering wie moéglich gehalten werden. Dazu miissen Blumentopfe,
Sonnenschirmstander und grof¥flachige Gegenstande ausreichenden Abstand zu der Lastane-Oberflache haben. Mit
Abstandsleisten ca. 15-20 mm stark oder Unterlegkldtzen aus Terrakotta kann eine gute Bellftung sichergestellt wer-
den. Dauerhafter direkter Kontakt zum Material sollte vermieden werden.

Bei schweren Gegenstanden wie z.B. Blumenkasten muss geprift werden, ob der Einbau von zuséatzlichen Konstrukti-
onshdlzern unter diesen Gegenstanden erforderlich ist. Insbesondere ist bei Dachterrassen eine genaue Planung beim
Aufstellen von groften Blumenkibeln erforderlich, da schnell ein Gewicht von mehreren hundert Kilogramm erreicht
wird. Die Dachhaut darf auf keinen Fall beschadigt werden. Halten Sie bei Bedarf Riicksprache mit entsprechenden
Fachleuten, Architekten und Statikern.

Wenn schwere Gegenstande auf einer Terrasse bewegt werden miissen, sollten geeignete SchutzmalRnahmen ergriffen
werden damit keine Beschadigungen der Oberflache entstehen konnen. Schwere Gegenstande dirfen auf den Terras-
sen nur mit Hubwagen oder anderen Transportmitteln befahren werden, wenn entsprechende Schutzmatten komplett
untergelegt werden. Sonnenschirmstander sollten nicht direkt Gber die Oberflache gerollt, gezogen oder geschoben
werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte auch auf den Schutz der Kanten gelegt werden.

Wenn Millboard-Terrassen im offentlichen Bereich sowie bei Hotel- und Gastronomiebetrieben auch im Eingangsbe-
reich ganzjahrig genutzt werden, dirfen keine Fullmatten oder Rasenteppiche direkt auf das Material gelegt werden.
Um einen optimalen Wasserablauf sicherzustellen, sollten Gitterroste oder Einbaurahmen fiir FuBmatten zum Einsatz
kommen. Staunadsse kann ansonsten zu irreversiblen Schaden am Material fihren. Ob im nassen Zustand der Terrasse
ein Hinweisschild ,, Vorsicht Rutschgefahr* aufgestellt werden muss, ist im Bedarfsfall immer vor Ort zu prifen.

Die starkeren Beanspruchungen bzw. hohe Punktlasten durch z.B. Stihle und Tische sowie Sonnenschirmstandern,
kann bei Terrassen im 6ffentlichen Bereich sowie bei Hotel- und Gastronomiebetrieben zu einer starkeren Abnutzung
fuhren. Durch regelmaflige Kontrollen und Instandhaltungsarbeiten kdnnen mdgliche Schaden frihzeitig festgestellt
werden und die Fldchen ohne weitere Einschrankungen wieder genutzt werden.

Inspektion und Instandhaltung

Zu der regelmafigen Reinigung von Terrassenflachen sollte auch eine regelmafige Inspektion der gesamten Konstruk-
tion vorgenommen werden. Bei Hotel- und Gastronomiebetrieben sowie in den kommunalen Anlagen sollen alle Ter-
rassen und Stege mindestens alle 2 Jahre intensiv kontrolliert werden. Auch bei privaten Objekten missen tragende
Konstruktionen wie Balkone, aufgestanderte Terrassen und Stege an Schwimmteichen regelmafig kontrolliert werden.

Bei Bedarf sind die festgestellten Mangel zu beseitigen und ordnungsgemal Instand zu setzen. Die Prufung und Mal3-
nahmen sollten dokumentiert werden und bei Unklarheiten entsprechende Fachleute hinzugezogen werden.

Folgende Kontrollen und MaRRnahmen sollten erfolgen:

» Prufung, ob eine ausreichende Entwasserung noch sichergestellt ist und die Abldufe von Laub und Schmutz
befreit sind.

» Alle Bauteile der Terrasse inkl. Unterkonstruktion, sollten auf Befall von holzzerstérenden Pilzen gepriift werden
und bei einem positiven Befund muss eine fachgerechte Instandsetzung durchgefiihrt werden.

» Belage sollten auf mogliche Verletzungsgefahren durch abstehende Splitter, Risse und Stolperstellen geprift
werden.

» Verschleibteile sollten Uberprift und gegebenenfalls ausgetauscht werden.

» Schrauben und andere Befestigungsteile missen auf Korrosion hin gepruft werden.
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Technische Daten
Millboard Terrassendielen

Materialbeschreibung:

Toleranzen:

Langenausdehnung bei Warme:

Rutschfestigkeit PTV It. BS 7976 :

Rutschfestigkeit It. DIN 51130:

Brandverhalten nach EN 13501-1:

Garantie It. Garantieschen:

Entsorgung:

Besondere Eigenschaften:

Plas-Pro Unterkonstruktion
Materialbeschreibung:
Toleranzen:

Langenausdehnung bei Warme:

Brandverhalten nach EN 13501-1:

Entsorgung:

RMC — Mineralfaserverbundwerkstoff

Der Strukturkern besteht aus PU/Polymerharz und ist Glasfaserverstarkt sowie
holzfrei. Die lange Faserverstarkung sorgt fir mehr Stabilitdt und Festigkeit. Die
Lastane® Beschichtung ist kratz- und schmutzfest und widersteht den hohen
Beanspruchungen im Aufenbereich. Die zweifarbige Beschichtung ist mit
bleich- und UV bestandigen Pigmenten eingefarbt.

Breite +/-3 mm Dicke +/-2mm Léange +/-5mm
Bei der Oberflache ,,Weathered Oak” kénnen in der Dicke gréRere Toleranzen
vorhanden sein

0,01 mm / pro Ifm

73 nass 92 trocken

Weathered Oak - R 12 (Laufrichtung langs + quer)
Enhanced Grain - R 11 (Laufrichtung langs)
Enhanced Grain - R 12 (Laufrichtung quer)

Bn = schwer entflammbar
25 Jahre private (nicht 6ffentliche) Nutzung
5 Jahre gewerbliche / 6ffentliche Nutzung oder bei hoher Frequentierung

Der Kern besteht aus PUR-Schaum und wird normalerweise auf Deponien ent-
sorgt. Der Schaum kann dariber hinaus in Verbrennungsanlagen entsorgt wer-
den. Fur weitere Informationen wenden Sie sich an lhre lokale Behorde.

Millboard Terrassendielen sind antistatisch It. Priifstandard IEC 62631-3-23

Millboard-Terrassen reduzieren den Reparatur- und Austauschaufwand erheb-
lich. Das Material verrottet, splittert und verzieht sich nicht. Millboard Terras-
sendielen bendtigen weder Farbe noch Lacke, Versiegelungen oder Lasuren
um ihr gutes Aussehen zu bewahren.

recyceltes Polypropylen

Lange +/-1cm Starke +/-2 mm Breite +/-2mm
2 mm / pro Ifm

normal entflammbar

kann an Wertstoffhéfen als Hartkunststoff entsorgt werden und ist kein Sonder-
mll da es sich um wiederverwendbares Polypropylen handelt
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