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conlino - Farben aus Lehm

Die Produktserie conlino wird aus natiirlichen Inhaltsstoffen herge-
stellt. Zur Farbgebung werden ausschlieBlich Lehm- und Tonminerale,
sowie fiir die Blautone reines Ultramarinblau verwendet. Diese Farben
bieten eine in sich ruhende, harmonische und vielschichtige Aus-
strahlung. Bereits bei Schichtstdrken von 2 mm trdgt der Lehm-
Edelputz zu einer positiven Verdnderung der Raumluftfeuchtigkeit
bei. Da in unserer conlino Oberflichenserie die Farbigkeit durch die
jeweiligen Erden entsteht, vergilben sie nicht. Ebenso findet keine
elektrostatische Aufladung der Oberflache statt, die den Staub anzieht.
Die conlino Produktserie bietet eine hohe Langlebigkeit, die Ober-
flachen erscheinen natiirlich und warm.

sUnsere Leidenschaft fiir Lehm ist der
Antrieb, jeden Tag Lésungen zu finden
und Produkte zu entwickeln. Fiir Sie,
Ihr Zuhause und die Umwelt.”

Erkldrung der Symbole
Joérg Meyer, Inhaber conluto 8 Y
0 Einfache Technik
lhre Vorteile " Einfache Technik fir handwerklich getibte Menschen
+ Individuelle Beratung . Fortgeschrittene Technik fiir handwerklich gelibte Menschen
+ Innovative Lésungen
« Okologischer Anspruch
+ Schulung und Seminare
+ Lehmexperten seit 1993
conluto

Vielfalt aus Lehm

conlino ist eine Produktlinie von conluto. conluto entwickelt
und produziert seit 1993 im westfédlischen Blomberg zeitgemaRe und
innovative Lehmbaustoffe.




Der kleine Unterschied:

ot

c

Lehm-Edelputz:

Der Lehm-Edelputz ist ein diinnlagiger, leicht wolkiger farbiger
Putz, der mit dem Glatter aufgebracht und je nach gewiinschter
Oberflachengestaltung aufgearbeitet wird. Durch die Zugabe
der conlino Effekt-Materialien entstehen weitere individuelle
Oberflachenstrukturen.

Lehm-Streichputz:

Der Lehm-Streichputz enthdlt feine Marmorsande und ist
dadurch ein koérniger, strukturbildender Anstrich. Er wird mit
der Lasurbiirste oder Farbrolle aufgetragen. Durch die feine
Struktur wirken besonders die dunklen Farbtdne intensiver.

Lehmfarbe:

Die Lehmfarbe bildet eine tuchmatte Oberfliche und besitzt
ein gutes Fiillvermdgen. Sie wird in der Regel mit der Farbrolle
aufgetragen. Durch die kristalline Struktur des Lehms entsteht
eine leichte feine Lebendigkeit im Anstrichbild.

Lehm-Glatte:

Lehm-Glétte ist eine feine, gldnzend bis hochgldnzende
Spachteltechnik. Sie vereint die natiirliche Schénheit des
Lehms mit einer exklusiven Individualitét in der Innenraum-
gestaltung. Sie wird mit einer Japankelle in mehreren Lagen
hauchdiinn aufgetragen und dabei hoch verdichtet.

Untergrundvorbereitung:

Um ein gutes Ergebnis an der Oberfliche mit den conlino
Lehmprodukten zu erzielen, ist eine gewissenhafte Priifung
bzw. Vorbereitung des Untergrundes wichtig. Die conlino
Produkte dienen zur Oberflachengestaltung und sind nicht
fiir den Ausgleich bestehender Putzschdden geeignet. Hierfiir
finden Sie bei den conluto Lehmputzen Lésungen und
Informationen im conluto Arbeitsblatt 5.1 Lehmputze. Im
Zweifelsfall wenden Sie sich an unsere technischen Berater.
Die Kontaktdaten finden Sie auf der Riickseite dieser
Broschiire oder auf unserer Homepage.

www.conlino.de




Lehm-Edelputz

Der conlino Lehm-Edelputz bringt mit seiner wolkigen Lebendigkeit
den natirlichen Charme des Lehms an die Wand. Ob verdichtet, leicht
porig oder geschwdmmt, bietet er nicht nur einzigartige Oberfla-
chen, sondern tragt auch zur Verbesserung des Raumklimas bei. Die
positiven Eigenschaften vorhandener Untergriinde werden erhalten
oder sogar verbessert. Die maximale Auftragsstarke des Edelputzes
betrégt pro Arbeitsgang 2 mm.

Das richtige Werkzeug:

»  Sauberes, abriebfestes GefaR mit ausreichendem
Fassungsvermdgen

*  Rihrwerk

« Kellen, Edelstahlglatter und Japankellen aus Metall oder Kunststoff

« Schwammreibebrett, fein und grob, Fliesenschwamm

* Klebebénder und Abdeckmaterial

Tipp: Der Zustand der Werkzeuge ist mit mal3gebend fiir die Qualitat

der Oberfléachen.

Untergrundvorbehandlung fiir Edelputz

Der Putzgrund muss trocken, fest, sauber, frei von filmbildenden Trenn-
mitteln und ausreichend rau (griffig) sein. Eine gleichméaRBige Saug-
fahigkeit des Untergrundes ist erforderlich. UngleichmdBig saugende
Untergriinde werden mit der conluto Kaseingrundierung vorbereitet.
Schwach saugende Fldchen wie Beton oder Gipskarton werden mit der
conluto Wand- und Deckengrundierung versehen. Auf Plattenst6Ben
von Trockenbauplatten muss vor dem Edelputz eine Fugenarmierung
aufgebracht werden.

Tipp: Ein 2-lagiges Arbeiten verbessert das Ergebnis. Die erste Lage
wird diinn und gleichméRig aufgezogen. Nach dem Trocknen wird die
zweite Lage aufgetragen und je nach Wunsch bearbeitet.

Anriihren:

1. Die conlino Lehm-Edelputze bestehen aus verschiedenfarbigen
Lehmen mit unterschiedlichen Wasseraufnahmefahigkeiten. Daher
schwankt die Wasserzugabe je nach Farbton. Die Angabe der
Wassermenge befindet sich auf dem Farbaufkleber des Edelputz-
sackes. Das Pulver wird mit einem Rihrwerk kliimpchenfrei in die
erforderliche Menge sauberen, kalten Wassers eingeriihrt.

Im feuchten Zustand wirkt der Lehm-Edelputz wesentlich dunkler
als im trockenem.

2. Den angeriihrten Edelputz 15 Minuten quellen lassen und noch-
mals kréftig durchriihren. Jetzt kann die Konsistenz durch Zugabe
von Wasser noch verandert werden.

Tipp: Zu dinnes Material lasst sich schwer glétten, zu dick
angeriihrtes Material ldsst sich schwer aufziehen.

GroBere Mengen konnen mit handelsiiblichen Mischern
oder Putzmaschinen verarbeitet werden (siehe conluto Arbeits-
blatt Putzmaschinen).

Das Material kann in geschlossenen Behdltern mehrere Tage
aufbewahrt werden.



Techniken

Fein geschwdammter Edelputz mit natiirlich
schillernder und wolkiger Oberflache:

Putz auftragen:

1.

Die Mortelmasse wird mit der Edelstahl-Glattekelle oder der
japanischen Feinputzkelle (z. B. Art.Nr.50.902.21) gleichmaRig in
einer Schichtstérke von max. 2 mm aufgezogen.

Die Oberflache wird anschlieBend glatt abgezogen.

Tipp: Mit der japanischen Kunststoffkelle (Art. Nr.50.903.21) lassen
sich die Grate sauber einglatten.

Oberflache bearbeiten:

1.

Sobald der Lehmputz lederhart angetrocknet ist — dies ist, je
nach Saugféhigkeit des Untergrundes, nach einigen Stunden
erreicht — wird er mit dem feinen Schwammreibebrett (Art. Nr.
50.004) oder Fliesenschwamm abgerieben. Wird die Koérnung
des Edelputzes beim Abreiben zu grob, ist entweder der Putz
noch nicht richtig angezogen oder der Schwamm ist zu feucht.
Lederhart bedeutet: der Putz klebt nicht mehr an den Fingern.
Wenn der Putz vollstandig getrocknet ist, liegen nicht gebundene
Feinpartikel auf der Oberfldche, die sich leicht abreiben lassen. Dafiir
wird die Oberflache entweder mit einer Spriihflasche angefeuchtet
und mit einem groben Schwammreibebrett (Art. Nr. 50.005) leicht
nachgerieben oder mit einem leicht angefeuchtetem gut aus-
gedriicktem Fliesenschwamm nachgerieben. Die schimmernden
Effekte des Putzes werden dadurch sichtbar und die Abrieb-
festigkeit wird erhoht. Es entsteht eine feine wolkige Oberflache.
Zu viel Feuchtigkeit fiihrt zu einer gréberen Oberflache und
héherer Wolkigkeit.

Tipp: Bei den dunklen Farbténen empfehlen wir, in das Wasser fiir
den Schwamm ein wenig Farbpulver einzugeben. Dadurch wird
der Farbton an der Wand gleichmaRiger.

Die Trocknungszeit betrdgt je nach Untergrund 1 - 2 Tage.

Fein geschwdammter Edelputz mit natiirlichen Effekt-
Materialien

Die jeweils gewiinschte Menge des Effekt-Materials (siehe conluto
Technisches Merkblatt Effekt-Materialien) wird dem Edelputz zuge-
geben und mit einem Rihrwerk mind. 1 Minute trocken vermischt
und anschlieBend dem Wasser zugegeben. Durch die Zugabe
der Effekt-Materialien muss die Wassermenge fiir den Edelputz
angeglichen werden.

Tipp: Der Effekt ist je nach Farbton sehr unterschiedlich, Muster anlegen.

www.conlino.de
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Edelputz Muschel CP 146 mit Perlmuttsand
|

e

Edelputz Lehmocker CP 140 mit Glimmermineral

Verarbeitung von Effekt-Materialien:

«  Strohfasern, goldglénzend (Art. Nr. 50.030)
e Perlmuttsand, schillernd (Art.Nr.50.031)
*  Glimmer, metallisch funkelnd (Art. Nr. 50.033)

Das Material wird verarbeitet wie zuvor. Fiir ein exzellentes Er-
scheinungsbild wird die Oberfliche nach vollstdndiger Durchtrock-
nung mit einer Spriihflasche angefeuchtet und mit einem groben,
trockenen Schwammreibebrett (Art.Nr.50.005) leicht nachgerieben.
So werden die Feinpartikel entfernt und die Effekt-Materialien sichtbar.
Durch die Strohfaser entsteht eine natiirliche Lebendigkeit und eine
harmonische Farbunterbrechung bei dunklen Farbténen. Die
mineralischen Zuschldge geben dem Edelputz gléanzenden Schimmer.
Der Glimmer erzeugt in den hellen Farbténen einen Steinputz-
charakter. Je nach Lichteinfall changieren diese Zuschldge und geben
dem Raum eine individuelle Note und besondere Effekte.

e Glimmermineral (Art.Nr.50.034)
. Technik mit einem anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad.

Durch die Zugabe des Glimmerminerals bekommt der Edelputz

einen Reibeputz/Beton dhnlichen Charakter mit Licht reflektierenden

Effekten. Je nach Bearbeitung kénnen mit diesem Effekt-Zusatz unter-

schiedliche Oberflachengestaltungen entstehen.

1. Die 1. Lage wird dazu ohne Effekt-Material gleichmé&Rig diinn auf
den Untergrund aufgetragen.

2. In den Edelputz fiir die 2. Lage wird das Glimmermineral einge-
mischt. Hierbei ist eine héhere Zugabe von Wasser nétig. Es sollte
nur so viel Material mit dem Zuschlag vermengt werden, wie fiir
den Wandabschnitt benétigt wird, damit der Zuschlag mdglichst
wenig Wasser aufnimmt.

3. Variante 1: Der Putz wird locker und gleichméRig in Teilober-
flachen von jeweils ca. 1 m2 aufgezogen und umgehend mit der
Langskante der Gléttekelle im 90 Grad Winkel aufgekratzt und
strukturiert, bis die komplette Wandfldche gestaltet ist. Sobald die
Flache lederhart ist, kann mit der flachen Seite der Glattkelle ohne
Druck nachgegléttet werden.

Variante 2: Der Putz wird ziigig und diinn, aus verschiedenen
Richtungen, gleichméRig straff aufgezogen und so direkt strukturiert.
Sobald die Fliche angezogen ist, kann mit der flachen Seite und
méRigem Druck nachgeglattet bzw. nachgerieben werden.
Variante 3: Der Putz wird locker und gleichmaRig auf die gesamte
Oberflache aufgezogen. Sobald die Flache angezogen, fast leder-
hart ist, wird sie mit der Langskante der Gléttekelle im 90 Grad
Winkel aufgekratzt und kann mit der flachen Seite und méaRigem
Druck nachgegléttet bzw. nachgerieben werden.



. Edelputz geglattet und verdichtet

Die leicht porige, gegldttete und mit der Kelle verdichtete Ober-
flaiche dieser Putztechnik gibt dem Raum eine zeitlose Eleganz und
unvergéngliche Schonheit.

Die 1. Lage wird aufgetragen und im lederharten Zustand mit einem
Schwammreibebrett eingefilzt. Nach vollstdndiger Trocknung wird
die 2. Lage im gleichen Farbton mit der Edelstahl-Glattekelle gleich-
maRig aufgezogen. Sobald die Flache lederhart ist, wird sie mit dem
feinen, leicht angefeuchtetem Schwammreibebrett (Art.Nr.50.004)
abgerieben und gleichzeitig mit der japanischen Kunststoffkelle
(Art.Nr.50.903.21) mit leichtem Druck im flachen Winkel verdichtet,
so dass sich das Filzkorn in die feucht-feste Putzschicht eindriickt.

. Kellenschlagtechnik

Der Kellenschlag verbindet die feine Putzstruktur mit der hand-
werklichen Note und bietet zahlreiche Varianten in der Ausfiihrung.
Die 1. Lage wird gleichméaRBig diinn aufgetragen. Nach dem Filzen im
lederharten Zustand und der anschlieBenden, vollstdndigen Durch-
trocknung wird die 2. Lage im gleichen Farbton aufgebracht. In den
frischen Putz wird der Glatter mit der Langskante aufgesetzt und eine
kleine Teilfliche mit maBigem Druck abgezogen. Dadurch bleibt in
Form der Langskante des Glatters ein kleiner Wulst, der Kellenschlag,
stehen.

Tipp: Scharfkantige oder hohe Spachtelgrade kénnen nach einer
kurzen Standzeit ohne Druck im flachen Winkel abgemildert werden.

. Schmucktechniken

Sgraffito Technik

Die 1. Lage wird in einem Farbton nach Wahl aufgebracht. Die 2.
Lage wird in einer anderen Farbe gemaR der Arbeitsanleitung fiir eine
geschwdmmte Oberflache (siehe S. 5) aufgetragen und bearbeitet.
Nach vollsténdiger Trocknung und dem Nachreiben kdnnen Muster
oder Schablonen auf die Oberflache vorgezeichnet und anschlieBend
mit geeignetem Werkzeug ausgekratzt werden. Die Flache wird dazu
mit Wasser eingespriiht. Die Sgraffito-Technik erzeugt reliefartige
Strukturen und kontrastreiche Farbwirkungen. Der andersfarbige Unter-
putz wird als Linie oder Flache sichtbar.

Tipp: Gut abkleben und regelmé&Rig den Staub entfernen!

Kellenschlagtechnik

Sgraffito-Tecl ni

Edelputz Ardesia CP 110

geschwammt.
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Schablone Wassertragerinnen Art. Nr. 51.022

b
Klar abgegrenzte Farbubergange

Plastisches Schablonieren

Fir exklusive Effekte auf dem Edelputz bieten wir Ihnen die conlino
Schablonen an (weitere Infos finden Sie im conlino Schablonen-
katalog). Die Schablonen werden dazu an der Wand mit Klebeband
fixiert und abgeklebt. Der Edelputz wird auf den Edelstahlglatter aufge-
legt und gleichméRig und ziigig tiber die Schablone gezogen. Es ist zu
beachten, dass sich das Material nicht unter die Schablone schiebt.
Der Glétter wird dazu in einem flachen Winkel Giber die Oberflache
gefiihrt. Mit einer Sichtkontrolle wird festgestellt, ob alle Felder der
Schablone mit Edelputz bedeckt sind. Fehlstellen miissen aufgefiillt
werden. Danach entfernt man sofort die Schablone durch ziigiges und
gleichmaBiges Abziehen nach vorne. Wenn der Edelputz lederhart ist,
kénnen die Konturen mit feinen Werkzeugen wie Pinsel, Schwamm
oder Stuckateurspachtel nachgearbeitet werden. Die Schablone sollte
sofort nach Gebrauch gereinigt werden.

Farblibergange, Mischténe und Fixierung

Klar abgegrenzte Farbiibergdnge werden mit Hilfe von Klebebéndern
hergestellt. Fiir die Haftung auf dem Lehmputz empfehlen wir das
Gewebeband in silber. Es ist wichtig, dass die Putzlage bereits voll-
standig durchgetrocknet ist. Das Klebeband wird zeitnah wieder vom
Putz abgezogen.

Fir flieBende Farbiibergénge muss zundchst der ungeféhre Verlauf
mit Bleistift angezeichnet werden. Ein Farbton wird bis zur Kante hin
aufgezogen. Im Bereich des Ubergangs werden beide Farbténe auf den
Glatter gelegt und leicht vermischt. Sie werden dann im Bereich des
Verlaufs aufgezogen. AnschlieBend kann mit der néchsten Farbe weiter
gearbeitet werden. Beim Abreiben muss unbedingt mit 2 Schwammen
gearbeitet werden, damit es keine Farbvermischungen auf der ganzen
Fldche gibt.

Grundsétzlich konnen alle Farbténe des conlino Edelputzes
miteinander vermischt werden. Der Edelputz kann zusétzlich mit
natiirlichen Pigmenten bis max. 8 % abgetdnt werden.

Eine weitere Verfestigung des Edelputzes ist mit der Kaseingrundie-
rung (Art.Nr.00.990.5) bei jeder Technik mdglich. Hierzu wird die
Kaseingrundierung gleichmaRig mit einer Decken- oder Fassadenbiirste
aus Naturborsten auftragen. Fiir die transparente Fixierung erfolgt der
Auftrag unbedingt von unten nach oben, um Laufer zu vermeiden.



Untergrundvorbereitung
fiir Lehm-Glatte, Lehmfarbe und Lehm-Streichputz

Der Untergrund muss tragféhig, trocken, sauber, fest und ausreichend
saugfahig sein. Filmbildende und durchschlagende Stoffe und Staub
sind vorher zu entfernen oder entsprechend zu behandeln.

Glatte und wenig saugfdhige Untergriinde sind auf Haft- und Oberfla-
chenzugfestigkeit zu priifen. Nicht haftende Altanstriche oder Tapeten
sind zu beseitigen. Fiir die Lehm-Glatte sind Tapeten generell zu
entfernen.

Risse, Locher und grofl3fléchige Vertiefungen an Wénden und Decken
kénnen mit conluto Lehm Wand- und Flachenspachtel geschlossen
bzw. entsprechend vorbereitet werden.

Ein anschlieBendes Grundieren der gesamten Flache mit unserer Kase-
ingrundierung (Art. Nr. 00.990.5) ist zu empfehlen.

Die Technischen Merkblatter sind zu beachten.
Im Zweifelsfall sind ausreichend grolRe Probefldchen zu erstellen.

conluto Lehm Wand- und Flachenspachtel

Der Lehm Wand- und Fldchenspachtel ist zum Ausfiillen/Spachteln
von Rissen, Léchern sowie von groBflachigen Vertiefungen. Durch
Spachteln und Glatten von groben Untergriinden lassen sich sehr feine
Oberflachen fiir eine anschlieBende farbige Gestaltung erstellen.

Das richtige Werkzeug:

e Sauberes, abriebfestes Gefdl}

e Rahrwerk/ Bohrmaschine mit Quirl

» Kelle, Edelstahl-Glatter und ggf. groRe
Rakel sowie Kunststoff-Glatter

Anriihren:

1. Entsprechende Menge sauberes Wasser in ein leeres, sauberes
AnriihrgefaB fillen.

2. Den Lehm Wand- und Flachenspachtel nach und nach klumpenfrei
einstreuen und diesen dabei mit einem elektrischen Riihrquirl 0.A.
mind. 2 Minuten kréaftig durchriihren, bis die Masse homogen und
spachtelfdhig ist.

3. Nach ca. 5 Minuten Quellzeit erneut kréftig durchriihren. Das Mate-
rial kann nun verarbeitet werden.

Untergrund mit conluto Lehm Wand- und Flachenspachtel vorbereiten:

1. Fugen, Locher, Risse oder Schlitze miissen, teilweise mehrfach,
vor- bzw. zu gespachtelt werden. Gegebenenfalls ist ein Armie-
rungsgewebe einzubetten. Im Zweifelsfall sind ausreichend groRRe
Probeflachen zu erstellen.

2. Fir sehr glatte Flachen den Lehm Wand- und Flachenspachtel voll-
flachig mit dem Glatter bis max. 3 mm aufziehen.

Lod

Spachtel vollfﬁaufziehen

Mbn 2.B. mit Schleifgitter P180
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3. Nach dem Auftragen zeitnah mit einer groBen Rakel glatt abziehen.

4. Der Lehm Wand- und Flichenspachtel kann nach vollstan-
diger Trocknung sowohl von Hand als auch maschinell trocken
geschliffen werden.

Tipp: Fiir eine sehr feine Oberflache kann der Spachtel beim Anziehen
(Trocknen) mit einem feinen Sprithnebel befeuchtet und mit einem
Kunststoffglatter nachgeglattet werden.

Lehm-Streichputz

Durch Zugabe des conlino Lehm-Streichputz-Zusatzes (Art. Nr. 19.505)
in die conlino Lehmfarbe entsteht der conlino Lehm-Streichputz.

Der conlino Lehm-Streichputz kombiniert die Oberflachenstruktur
eines Lehmputzes und einer Lehmfarbe in einem Produkt. Er bildet
eine fein strukturierte Oberfldche, hat ein gutes Fiillvermégen und
kann auf alle saugféahigen und festen Untergriinde aufgebracht werden.
Aufgrund der enthaltenen Feinstsande wirken besonders die dunklen
Farbtone der Lehmfarbe intensiver. Durch die natiirliche Struktur der
Feinstsande kénnen auch glatte Flachen, wie zum Beispiel Gipskarton-
platten, einen angenehmen Putzcharakter erhalten.

Das richtige Werkzeug:

« Sauberes, abriebfestes GefaR3

+ Bohrmaschine mit Riihrquirl

e Lasurbirste (Art.Nr.50.081) oder Farbrolle

Klebebander und Abdeckmaterial

Tipp: Der Zustand der Werkzeuge ist mit ma3gebend fiir die Qualitat
der Oberfléachen.

Anriihren:

1. Der conlino Streichputz-Zusatz ist speziell fiir die conlino Lehm-
farbe hergestellt. Er wird mit der Lehmfarbe trocken griindlich
vermischt.

2. Sauberes, kaltes Wasser in das Gefdl} fiillen. Fiir die Verarbeitung
mit der Farbrolle bendétigen Sie ca. 1.100 ml - 1.200 ml Wasser pro
kg Gemisch. Fiir die Verarbeitung mit der Lasurbiirste bend&tigen
Sie ca. 1.100 ml - 1.300 ml Wasser pro kg Gemisch. Der Wasserbe-
darf der unterschiedlichen Farbtdne ist schwankend.

3. Den angeriihrten Streichputz ca. 30 Minuten quellen lassen und
nochmals kréftig durchschlagen. Wahrend der Verarbeitung immer
wieder kurz aufriihren, um ein Absetzen der feinen Sande zu
verhindern.

Das Material kann in geschlossenen Behéltern mindestens 24
Stunden aufbewahrt werden.



Techniken

" Streichputz mit der Lasurblirste auftragen

Schritt 1

Fir einen Anstrich des Streichputzes mit einer Lasurbiirste ist es
wichtig, einen gleichméRig gleichfarbigen Untergrund zu erstellen. Je
nach Untergrund kann dies in einem oder zwei Arbeitsgéngen erreicht
werden. Dieser Voranstrich kann entweder mit der conlino Lehmfarbe
oder dem Lehm-Streichputz erfolgen, am einfachsten geht das mit der
Farbrolle und anschlieBender gleichmaRiger Verteilung mit der Lasur-
biirste. Durch den Voranstrich mit Streichputz wird die Kérnung stérker.
Bei dem Voranstrich mit der Lehmfarbe wird der Biirstenstrich betont.

Schritt 2

Der Streichputz wird mit der Lasurbiirste im Kreuzschlag aufgetragen.
Bei dieser Technik wird der Eindruck erweckt, dass eine liegende Acht
auf die Wand gemalt wird, dabei wird in den AuBenrundungen die
Biirste von der Wand abgehoben. Es entsteht ein geschwungener
Kreuzschlag und ein homogenes Wandbild mit Biirstenstruktur.

Tipp: Die Lasurbiirste nah oder direkt am Biirstenkopf halten.

Variante

Fir flieBende Farblibergénge wird zundchst ein Farbton bis an
die Verlaufslinie gestrichen. AnschlieBend wird mit der sauberen
Lasurbiirste der zweite Farbton aufgestrichen. Im direkten Verlauf
werden beide Farbtone wechselseitig ineinander gestrichen.

0 Streichputz mit der Farbrolle auftragen

Der Anstrich mit der Farbrolle erfolgt je nach Untergrund in 2 - 3 Lagen.
Dabei ist auf ein gleichméRiges und sattes Anstrichbild zu achten. Fiir
die Ecken und Kanten empfehlen wir den Anstrich mit einer kleinen
Farbwalze.

Tipp: Oben beginnen! Der Streichputz wird mit der Rolle aufgetragen
und anschlieRend im frischen Zustand mit der conlino Lasurbiirste per
Kreuzschlag verteilt.

. Streichputz geschliffen

Der Streichputz wird wie zuvor beschrieben auf die Wand
gestrichen oder gerollt.

Nach vollstdndiger Trocknung kann die Fléche leicht von Hand oder
mit der Maschine mit einer Kérnung von 150 oder feiner ange-
schliffen werden. Die Feinstsande werden sichtbar und es entsteht ein
Steinputzcharakter.

Lehm-Streichputz im Kreui'\ g auftragen
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Lehmfarbe

Die conlino Lehmfarbe kann auf alle saugfdhigen und festen Unter-
griinde aufgebracht werden. Sie bildet eine tuchmatte und sorpti-
onsfdhige Oberfliche mit hoher Farbbrillanz und -bestédndigkeit. Eine
gleichméaRige Deckung und intensive Farbwirkung wird i.d.R, wie
bei mineralischen Farben (iblich, durch 2 Anstriche erzielt. Die feine
Wolkigkeit ist eine typische Charaktereigenschaft der Lehmfarbe und
entsteht durch die natiirliche Zusammensetzung des Materials.

Farben mischen

Die conlino Lehmfarbe ist in 36 Farbtonen erhdltlich. Diese Farbténe
stammen aus den Grundfarben der Erde. Alle Farben sind unter-
einander mischbar.

Blauer Lehm kommt in der Natur immer wieder vor, ist aber sehr
selten. Um diesen Farbton nachzuempfinden, haben wir das Pigment
Ultramarinblau zugesetzt. Es ist ungiftig, lichtecht und hitzebestandig.

Pigmente

Der Lehmfarbe kénnen bis zu 8 9% Gewichtsanteil Pigment zu-
gefligt werden. Bei der Zugabe von Pigmenten werden diese vor dem
Anriihren der Farbe kliimpchenfrei direkt in das Ansetzwasser einge-
riihrt, bzw. zum Nachténen mit etwas Wasser angeschlammt und der
fertigen Lehmfarbe beigemischt.

Farben mischen macht Spal}! Werden Sie selbst aktiv. Die ausge-
wogenen Farbkompositionen der Lehmfarben strahlen Ruhe aus und
schaffen eine harmonische Raumatmosphére.

Das richtige Werkzeug:

* Sauberes, abriebfestes Gefall

+  Bohrmaschine mit Riihrquirl

»  Farbrolle oder Lasurbiirste

« Klebebander und Abdeckmaterial

Tipp: Der Zustand der Werkzeuge ist mit mal3gebend fiir die Qualitat
der Oberfléachen.

Anriihren:

1. Zundchst sauberes, kaltes Wasser in das Gefal fiillen. Fiir die
Verarbeitung mit der Farbrolle benétigen Sie ca. 1.100 ml - 1.200
ml Wasser pro kg Lehmfarbpulver. Der Wasserbedarf der unter-
schiedlichen Farbtone ist schwankend.

2. Die conlino Lehmfarbe einstreuen und mindestens 2 Minuten
kraftig mit dem Rihrquirl durchschlagen.

3. Die angeriihrte Lehmfarbe ca. 30 Minuten quellen lassen und
nochmals kréftig durchschlagen.
Das Material kann in geschlossenen Behéltern mindestens 24
Stunden aufbewahrt werden.



Techniken

0 Lehmfarbe mit der Farbrolle auftragen

Lehmfarbe auftragen:

Der Anstrich mit der Farbrolle erfolgt je nach Untergrund in 1 - 3 Lagen.
Dabei ist auf ein gleichméaRiges und sattes Anstrichbild zu achten. So
entsteht eine feine flieBende und homogene Struktur auf der Ober-
flache.

Tipp: Die Lehmfarbe fiir die 2. und 3. Lage etwas verdiinnen.

" Lehmfarbe mit der Lasurbiirste auftragen

Der Anstrich mit der Lasurbiirste erfolgt je nach Untergrund in 2-3
Lagen. Der Auftrag erfolgt in liegenden Achten oder im Kreuzschlag.
Durch den Auftrag entsteht eine Pinselstrichstruktur. Die Flache wird
ein wenig lebhafter und bekommt einen mediterranen Effekt.

0 Lehmfarbe im Spritzverfahren auftragen

Die Lehmfarbe kann ebenfalls gespritzt werden. Bitte beachten Sie
dafiir die Herstellerangaben der verschiedenen Spritzgerdte und
Systeme.

0 Schablonentechnik

Die conlino Schablonen sind von dem Tuschezeichner und Kiinstler
Markus Wortmann touch of art gestaltet. Fordern Sie unseren
Schablonenkatalog an und lassen Sie sich inspirieren.

Schablonieren mit dem Pinsel:

Die Schablonen werden dazu an der Wand mit Klebeband fixiert und
grol3flachig abgeklebt. Fiir die Farbgebung kdénnen unsere Lehm-
farben wie auch die in Wasser geldsten Pigmente verwendet werden.
Die Farbe wird normal in einer zéh flieBenden Konsistenz angeriihrt.
Zum Auftragen werden spezielle Schablonierpinsel verwendet. Zum
besseren Arbeiten werden die Borsten mit einem Klebeband kurz
zusammengebunden, so dass ca. 2 mm Borsten herausschauen. Damit
keine Farbe unter die Schablone lduft, wird wenig Farbe auf den Pinsel
genommen und zundchst auf dem Klebeband der Schablone abge-
tupft. Jetzt werden kleine Mengen von dort abgenommen und in die
freien Felder der Schablone eingestupft. Der Pinsel wird rechtwinklig
zur Flache gehalten. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis das
Muster der Schablone gut gedeckt auf dem Untergrund sichtbar ist.
AnschlieBend wird die Schablone vorsichtig abgenommen und kann
nach Reinigung und Trocknung wieder verwendet werden.

Tipp: Durch weniger intensives Stupfen kann ein verblasster antiker
Effekt entstehen.

www.conlino.de




Lehm-Glitte

Lehm-Glatte — eine Klasse fiir sich. Aus diesem Material werden Unikate
fir individuelle Wohnsituationen erschaffen, die dem Raum einen ganz
personlichen Charakter verleihen. Lehm-Glatte erschafft aus einem
einzigartigem Material leicht gldnzende bis hochgldnzende, glatte und
stark verdichtete Wandoberflachen, die zusétzlich mit Wachs poliert
werden koénnen. Dadurch werden die Flachen feucht abwischbar,
bleiben aber trotzdem dampfdiffusionsoffen.

Die Lehm-Glatte ldsst sich zusdtzlich ganz besonders elegant und
personlich gestalten: Motive oder auch ganze Schriftziige konnen mit
Schablonen als "Wasserzeichen" eingearbeitet werden. Dies erdffnet
grenzenlos kreative Gestaltungsmoglichkeiten. Lassen Sie sich inspi-
rieren von dieser besonderen Schmucktechnik die zugleich dezent und
unaufdringlich ist (siehe Seite 15).

Anriihren:

1. Zundchst kaltes, sauberes Wasser in das Gefal fiillen. Fiir die
Verarbeitung benétigen Sie ca. 400 - 600 ml Wasser pro kg Lehm-
Gléatte Pulver. Der Wasserbedarf der unterschiedlichen Farbtone ist
schwankend.

2. conlino Lehm-Glétte einstreuen und mindestens 3 Minuten kréftig
mit dem Rihrquirl durchschlagen.

3. Angeriihrte Lehm-Gldtte ca. 30 Minuten quellen lassen und
nochmals kréftig durchschlagen. Die Spachtelmasse muss eine
homogene, pastése Konsistenz haben.

4. Das Material kann in geschlossenen Behdltern mindestens
24 Stunden aufbewahrt werden.

Lehm-Glatte auftragen:

1. Lehm-Glattewird mitderjapanischen Gléttekelle (Art. Nr.50.902.21)
in Metall oder Kunststoff als Fleckspachtelung aufgetragen. Hier-
bei wird in kurzen Spachtelschiiben gearbeitet und das Material
hauchdiinn aufgetragen. Es werden nur die Poren aufgefiillt und
die Flache wird verdichtet. Die maximale Auftragsstérke pro Arbeits-
gang betrdgt ca. 0,1 - 0,2 mm. Bei Verwendung der Metallkelle
entsteht ein metallischer Abrieb, der je nach Farbton und Ober-
flaichencharakter die Lebendigkeit dieser kreativen Oberflachen-
gestaltung noch verstarken kann. Dies ist besonders bei dunklen
Farbtonen der Fall. Bei hellen Farbtonen ist die Kunststoff-Japan-
kelle zu empfehlen.

2. Dieser Arbeitsschritt wird 2 - 4 Mal wiederholt. Zwischen den
einzelnen Lagen muss die Trocknungszeit eingehalten werden. Es
entsteht ein matter Glanz.



3. Durch sogenanntes "Biigeln" der Oberflache wird diese glanzend
bis hochglénzend ausgearbeitet. Dazu wird die noch feuchte Ober-
flache wiederholt unter maBigem Druck mit der Japankelle abge-
zogen/gebligelt.

Tipp: Trockenes Material ldsst sich kaum verdichten und glénzend aus-
arbeiten. Bespriihen Sie daher die zu bearbeitende Fléache gleichmaBig
mit Wasser und wiederholen Sie Schritt 4, bis Sie den gewiinschten
Glanzgrad erzielt haben.

Tipp: Durch einen Farbwechsel zwischen den einzelnen Lagen werden
zusétzliche Effekte erzeugt. Zuviel wirkt leicht unruhig.

conluto Carnaubawachs Emulsion optional fiir feucht abwischbare
Oberflachen:

Wenn alle Lagen trocken sind und das Resultat hinsichtlich Glanz und
Marmorierung zufriedenstellend ist, kann die conluto Carnaubawachs
Emulsion (Art.Nr.00.420.1) mit einer Lackierrolle aufgerollt und sofort
mit der conlino Japankelle verteilt und eingearbeitet werden. Bei der
Verwendung von Metallkellen entstehen durch den Kellenabrieb feine
graue Schlieren und Tiefen. Ist dies nicht erwiinscht, sollte mit der
japanischen Kunststoffkelle gearbeitet werden.

Tipp: Die Flachen vorab mit einem feinen Spriihnebel gleichméaRig
anfeuchten, um die Verarbeitungszeit des Wachses zu verldangern. Es
diirfen keine Laufer entstehen!

Nach ca. 6 Stunden kann die Carnaubawachs-Oberflache auf Wunsch
mit einem feinen Polierpad oder einem sauberen Baumwolltuch
poliert werden um das Ergebnis noch zu verfeinern.

. Schmucktechnik "Wasserzeichen"

Nach dem Aufbringen und Durchtocknen der 1. Lage (siehe
Schritt 2), wird die gewéhlte Schablone mit Klebeband auf der Wand
fixiert und groRflachig abgeklebt. Die Lehm-Glatte wird nun hauch-
diinn mit der Japankelle auf die Schablone aufgezogen. Dabei ist darauf
zu achten, das kein Material unter die Schablone gepresst wird.
AnschlieRend wird diese vorsichtig abgenommen und sofort gereinigt.
Das aufgebrachte Muster wird nach vollstdndiger Durchtrocknung mit
der gesamten Flache weiter bearbeitet wie in Schritt 2 beschrieben.
Das Schablonenmuster erscheint als "Wasserzeichen" durch alle weiter
aufgebrachten Lagen. Es bildet so eine elegante und gleichzeitig
dezente Gestaltung mit einer besonders interessanten Haptik: Das
"Wasserzeichen" ist spiirbar.

Ihrer Kreativitdt sind mit unseren Lehmprodukten keine Grenzen
gesetzt. Probieren Sie sich aus!
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